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一般財団法人 建材

中央試験所長 真 |

埼玉県草加市稲荷 5

試 験 名 称 光触媒コーティング剤の性能試験

依 ,嗅  者
名   称

所 在 1也

:株式会社ケ ミカル・テクノロジー

:大阪府高石市千代田 5丁 目20-16

試 験 ■11¬ ホルムアルテヒド放散量

言式     |ミ |

名   称 1):光触媒コーティング剤

商 品 名 l):NFE2

材   質 1':水性コーティング剤

試験片作製LI:2020年 5月 191=|

数    量 :1瓶 (100cc)

[備  考]建材試験セ /タ ーの職員が試料 を用いて試験 |十 の作製を行 ったこ

ガラス板 (15(hmヽ 15()1)硼 )の片側全面に,吊 ||―Lを 用いて試料を 3()cch2塗 布 したも

のを 4枚 (2枚 X2組 )作製 し,試験片とした。

注 1)依 頼者提出資料 |こ よる。

試 験 方 法
JIS K 5601-牛 1(塗料成分試験方法・ 第 4部 :塗膜からの放散成分分析一第 1節 iホルムア

ルデヒド放散量の求め方)5デシケータ法に従った。

試 験 結 果

試験 |十

細番号

ホルムアルテ ヒ ド放散量 (mg/L)

測定 値 11」旬1直
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試験所長の文書|[よ る承認たしては,完全な複製を除さ.―一部分のみを機製して1ま ならない。
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