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j)φ 40mmの 円筒 形 以外 の 形 状 の試 験 セ ル を使 用 した 場 合 、試 験 セ ル の 形状 お よ び 寸法
φ40mmの 円筒 形試 験 セ ル を使 用

k)メ チ レンブル ー 吸着 1回 の 吸着 液 の 吸 光 度

0.734

1)そ の他 試 験 条件 を必 要 に応 じて 変 更 した 場 合 の変 更 点
・ シ リコー ン系 シー リング材 で 円筒 形 試験 セ ル を試 験 片 に固定 した 。
・ 吸着 後 |こ お け る吸着 液 の 吸光 度 が 、 試験 液 の 吸光 度 よ り低 か つた た め 暗 条 件 の 試験 も実 施

した 。
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