
第 5号 様 式

K15丁 EE
産 技 総 研 第 093‐ 80996号

平 成 30年 5月 28日

試 験 計 測 成 績 書

株 式 会 社 ケ ミ カ ル ・ テ ク ノ ロ ジ ー 様

青=243-0435

神 奈 川 県 海 老 名 市 下 今 泉 705‐ 1

地 方 独 立 行 政 法 人

神奈川県立産業技術総合研究所理事

平 成 30年 4月 24日 に 依 頼 の あ り ま し た 試 験 計 測 の 結 果 は 次 の と お り で す 。

試 験 計 測 の 種 別 (名 称 ): 光触媒のセル フクリーニ ング性能試験 、湿式分解性能の測定

申 込 書 記 載 の 品 名 : 光 触 媒 塗 布 ア ル ミ 板 (NFE2)

次 ペ ー ジ 継 続

(注 ) 成績書の記載内容は、利用 者が持参 した試験品 に対す る試験成績であって、商品 (利 料

部品、製品等 )全 体 の性能・効能 等を保証す るものではあ りませ ん。
試験 計測品の品 名、定格・仕様 等は、 中込 者の中請に基づ き記載 した ものです。

試 験 計 測 に よ る 結 果 を も と に 力 タ ロ グ や イ ン タ ー ネ ッ ト等 を 利 用 し て

当 研 究 所 の 名 義 を 使 用 す る 場 合 は 、 事 前 に 掲 載 物 ご と に 名 義 使 用 の 承 認 を

受 け る こ と が 必 要 で す c
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